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ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

 

1. Εισαγωγή 

Ένα (1) δείγμα ανθρακικού πετρώματος στάλθηκε στα εργαστήριά μας από την εταιρία    

ΛΑΤΟΜΕΙΑ Ε.Π.Ε. προκειμένου να γίνει μέτρηση των χρωματικών του παραμέτρων L*, a* και b*.  

 

2. Μέθοδοι 

Ο προσδιορισμός των παραμέτρων χρώματος (L*, a* και b*) του εξεταζόμενου δείγματος 

έγινε σε κυλινδρικά δισκία αναφούς σκόνης και η μέτρησή τους σε συσκευή TMI JY9800 του οί-

κου Messmer Instruments Ltd (TMI Group Company). Οι παράμετροι χρώματος (L*, a* και b*) με-

τρήθηκαν σε συνθήκες παρατήρησης D65/10° σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η Διεθνής 

Ένωση Φωτισμού CIE (1976). Οι τιμές του τέλειου λευκού είναι L* = 100, a* = 0 και b* = 0, με την 

τιμή b* να περιγράφει την κιτρινάδα. Η ακρίβεια της μέτρησης ελέγχθηκε με πρότυπο BaSO4.  

 

3. Αποτελέσματα 

Για το εξεταζόμενο δείγμα οι παράμετροι χρώματος είναι L* = 96,65 a* = 0,62 και b* = 1,95. 
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